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روتايل و اناتاز Tio2مشخصات  

��� و���ا�از� ذرات��م ��د�

Tio2)ز�	�
١١٧  ����nm٢٠M2/gr از  )�

Tio2)��٩ /٢  ����nm٢٠M2/gr از  )رو	�

����مشخصات 

25تا 15دهد كه نانو ذراتي با قطر نشان مي1اكسيد تيتانيوم سنتز شده در شكل از سل دي���طيف 
.نانومتر سنتز شده است
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- دهد اين نمونه دياين طيف نشان مي. نانوذرات سنتز شده آورده شده است���طيف 2در شكل 

فاز آناتاز . مطاببقت دارد01-071- 1166اكسيد تيتانيم با ساختار كريستالي آناتاز بوده و با شماره كارت 
بوده و شدت 	9=5146/3و �=7842/3، �=7842/3داراي ساختار كريستالي تتراگونال و ثوابت شبكه 

پهن يف حاصل حاكي از هاي پيك. باشدمي) 101(متعلق به صفحه 308/25بالاي پيك آن در زاوايه
.آن است كه اين نمونه بلورينگي بالايي داشته و كريستالي است
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.استشدهآورده5شكلدرروتايلنانوذراتپودربراينيتروژنگازواجذب-جذبهمدماينمودار

�= 97/0سطح ويژه، حجم كل حفرات درBETروش ازاستفادهبا
آمدهبدستحفراتاندازهو��

طور كه مشخص است نانوذرات سنتز شده داراي سطح ويژه بالايي همان. شوندميديده2جدولدركه
... ها در كاربردهايي نظير سلول خورشيدي، سنسور گازي و باشند كه به معناي كارايي مطلوب آنمي
.باشدمي

واجذب گاز نيتروژن براي پودر نانوذرات آناتاز- جدول مشخصات جذب

كهگرددميمشخصنمونهاينXRDطيفبهتوجهبا .استشدهآورده5شكلدرروتايلنانوذراتXRDطيف
درآنپيكبالايشدتوبودهخالصروتايلنمونهاينديگرعبارتيهب .داردتطابق01-078-1510مرجعبا كارت
، a=582/4شبكهثوابتوتتراگونالساختاردارايروتيلفاز .باشدمي) 110(متعلق به صفحه 508/27زاويه
582/4=b 953/2و=cميبالاييبلورينگيدارايشدهسنتزنانوذراتكهاستآنازحاكيطيفاين .. باشدمي
.باشند


